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Tabelle 2.1:  Fotografische und lichtmikroskopische Aufnahmen der Proben 1 und 2 nach der  
 Auslagerung in der Salzsprühkammer 

Probe Fotografische Aufnahmen Lichtmikroskopische Aufnahmen 

Probe 1 

(24 h) 

 

 

 

 

Probe 2 

(48 h) 
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Tabelle 2.2:  Fotografische und lichtmikroskopische Aufnahmen der Proben 3 und 4 nach der  
 Auslagerung in der Salzsprühkammer 

Probe Fotografische Aufnahmen Lichtmikroskopische Aufnahmen 

Probe 3 

(72 h) 

 

 

 

 

Probe 4 

(96 h) 
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Tabelle 2.3:  Fotografische und lichtmikroskopische Aufnahmen der Proben 5 und 6 nach der  
 Auslagerung in der Salzsprühkammer 

Probe Fotografische Aufnahmen Lichtmikroskopische Aufnahmen 

Probe 5 

(120 h) 

 

 

 

 

Probe 6 

(144 h) 
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Tabelle 2.4:  Fotografische und lichtmikroskopische Aufnahmen der Proben 7 und 8 nach der  
 Auslagerung in der Salzsprühkammer 

Probe Fotografische Aufnahmen Lichtmikroskopische Aufnahmen 

Probe 7 

(72 h) 

 

 

 

 

Probe 8 

(144 h) 

 

 

 

 

 
 

Korrosion 
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Tabelle 2.5:  Fotografische und lichtmikroskopische Aufnahmen der Probe 6 nach der 
 Auslagerung in der Salzsprühkammer – Probe getrennt 

Probe Fotografische Aufnahmen und lichtmikroskopische Aufnahmen 

Probe 6 

(144 h) 

1. Hälfte 
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Fortsetzung Tabelle 2.5 

Probe Fotografische Aufnahmen und lichtmikroskopische Aufnahmen 

Probe 6 

(144 h) 

2. Hälfte 
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Tabelle 2.6:  Fotografische und lichtmikroskopische Aufnahmen der Probe 8 nach der 
 Auslagerung in der Salzsprühkammer – Probe getrennt 

Probe Fotografische Aufnahmen und lichtmikroskopische Aufnahmen 

Probe 8 

(144 h) 

1. Hälfte 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korrosion 
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Fortsetzung Tabelle 2.6 

Probe Fotografische Aufnahmen und lichtmikroskopische Aufnahmen 

Probe 8 

(144 h) 

2. Hälfte 

    

    

    

 
 

Korrosion 


